Τρόπος παρασκευής προετοιμασίας
 1.Προετοιμασία κόλλα  ζαρντέν 
2.Προετοιμασία κούνελο κόλλα
3.Προετοιμασία με ακριλική κόλλα
Πρόσθετα υλικά 
Κόλλα 
Κιμωλία σε σκόνη 
(Ιδιότητες : απορροφητικότητα και μαλακή υφή)   
Στόκος σε σκόνη –αέρος
(Ιδιότητες : κρατάει τον όγκο του μίγματος και μπορεί να καλύψει χοντρούς μουσαμάδες.)   
Τσίγκος σε σκόνη
(Ιδιότητες : δίνει λευκό, ελαστικότητα και μαλακή υφή)   
Άλλα οξείδια
(Ιδιότητες : μόνο για διαφορετική απόχρωση.)   
1.Τρόπος παρασκευής 
Προετοιμασία τις κόλλας σε μπεν μαρί 
Σπάνουμε τις πλάκες τις ζαρντεν (με προσοχή μέσα σε πετσέτα γιατί πετάγονται κομμάτια)  σε μικρότερα κομμάτια για να χωράει και να λιώνει καλύτερα στο σκεύος . Προσθέτουμε στα 50 με 100 gr. Κόλλα 500ml με 600 ml νερό (μπορούμε να αραιώσουμε τη δυνατή κόλλα κατά τη διαδικασία με ζεστό νερό).  Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει στο νερό και το τελευταίο κομμάτι.
Προσθέτουμε ανακατεύοντας κιμωλία πάντα ίση ή λιγότερο από την ποσότητα της κόλλας, ανάλογα με την απορροφητικότητα που θέλουμε να πετύχουμε.
Οι σκόνες στο μίγμα συνολικά στη μύξη που θέλουμε να κάνουμε δεν πρέπει να ξεπερνά το βάρος τις κόλλας που βάλαμε στην αρχή.
Η εφαρμογή γίνεται με ζεστό μίγμα και το δεύτερο χέρι αποφεύγεται ή περνιέται άμεσος.
2. Τρόπος παρασκευής κούνελο κόλλας
Με τον ίδιο ακριβός τρόπο όπως παραπάνω, με τη διαφορά ότι η κόλλα είναι σε κόκκους και δε χρειάζεται σπάσιμο.

3.Τρόπος παρασκευής 
Βάζουμε σε δοχείο 1 kg κόλλα και 1 kg σκόνες μίγμα συνολικά και ζυμώνουμε χωρίς νερό. Η εμφάνιση του μίγματος για να είναι σωστές οι αναλογίες πρέπει να είναι σα σφιχτό – στεγνό ζυμάρι. 
Προσθέτουμε νερό και αραιώνουμε σταδιακά.
Εφαρμόζουμε πρώτο χέρι αραιωμένο και δεύτερο ή τρίτο χέρι ποιο πηχτό. Ενδιάμεσα τρίβουμε απαλά για ποιο λεία επιφάνια.
Παραλλαγές στο μίγμα της προετοιμασίας για δημιουργία υφών και όγκου.
α. Αν σε ποσότητα κόλλας προσθέσουμε πάνω από το 1:1 κιμωλία ή κάποια άλλη σκόνη από αυτές που χρησιμοποιούμε στην προετοιμασία λόγο της μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε νερό δημιουργεί το εφέ του σπασίματος -κρακελε. Ο ρωγμές διαφοροποιούνται  με την εναλλαγή του πάχους της στρώσης .
 β. Το μίγμα με την κόλλα και το στόκο δουλεύοντας το πάνω σε μια παλέτα μπορεί προσθέτοντας σταδιακά στόκο και κιμωλία να γίνει εύπλαστο και να μας δώσει πολύ όγκο στα όρια του ολόγλυφου.
 
 


